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ABSTRAK 

 

Berbagai jenis kertas harus mempunyai sifat permukaan yang baik. Sifat 

permukaan kertas yang baik dapat membantu dalam pemakaian kertas untuk 

menulis ataupun mencetak. Surface starch pada proses surface sizing yang tepat 

digunakan agar kertas memiliki penetrasi cairan yang baik sehingga tinta tidak 

tembus saat digunakan untuk menulis, serta kertas tidak tercabut pada saat 

dicetak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan 

penggunaan oxidized starch dan enzymatic starch yang digunakan pada proses 

pembuatan kertas tulis cetak terhadap properties starch dan surface properties 

pada kertas tulis cetak. Dalam penelitian ini menggunakan starch dengan jenis 

tapioka starch yang dioksidasi dengan H2O2 dan tapioka starch yang di masak 

dengan adanya penambahan enzim amilase. Starch solution tersebut digunakan 

sebagai surface starch pada proses surface sizing dan dibandingkan hasil yang 

diberikan oleh kedua jenis starch terhadap properties kertas yang dihasilkan. 

   

Kata kunci : starch, H2O2, surface starch, surface sizing 
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ABSTRACT 

 

Various types of paper must have a good surface properties. The quality of paper 

surface will be helpful for paper usage both writing and printing. The right 

surface starch in surface sizing process is prominent to increase quality of paper 

which has great liquid penetration so that ink is not translucent when used for 

writing and not picked when printing process. This study aims to know 

comparison between oxidized starch and enzymatic starch which is used in 

printing & writing paper making to starch properties and printing & writing 

paper surface properties. Tapioca starch which oxidized with H2O2 & cooked with 

enzyme amylase  used in this research. The starch solution is used as surface 

starch in surface sizing and compared the results given by the two types of starch 

against the resulting paper properties. 

 

Key words: starch, H2O2, surface starch, surface sizing  
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